DELO

QS-Priifprotokoll

Test report / CoA
Proces-verbal d'essai

TYP: DELO-PHOTOBOND 4496 50 g

Type:

Type:

Chargennummer: 10741534

Batch number:

Numeéro de lot:

Delo-Artikelnr: 1549625

DELO-article no:

DELO-numéro d'article:

Delo-Auftragsnr: F123817/10741534

DELO-order no.:

DELO-numéro d'ordre:

Priifkriterien Vorgabe Priifergebnis

Criterion Nominal value Test result

Criteres Requis Résultat du contréle

Verunreinigungen: keine OK

pollution: no

pollution: non

AA-QK 08 optisch

Form: homogen, blasenfrei OK

form: homogeneous- without bubbles

forme: homogene- sans bulles

AA-QK 08 optisch

Farbe: schwach gelblich OK

colour: slightly yellowish

couleur: faiblement jaunatre

AA-QK 08 optisch

Viskositét 17000+-2000 mPas 16840

viscosity

viscosité

AA-QK 06 Brookfield

Druckscherfestigkeit Glas/Glas >55 MPa 6,35

compression shear strength glass/glass

resistance de cisaillement sous compression verre/verre

DELO-Norm 5 DSF

Shore Hérte A 42 5+-12,5 38,0

Shore hardness A

dureté Shore A

DIN EN ISO 53505 Shore A

IR-Spektrum: entspricht OK

IR-spectrum: correspond with

spectre rayon infrarouge: correspond

AA-QK 27 IR
Freigabe: Ja Priifer: Bettina Miiller Priifung beendet: 25.07.14
Release: Examiner: Date of control:
Accord d'homologation: Contréleur: Date de contrdle:

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.
This document has been produced electronically and is valid without a signature.
Ce document est réalisé automatiquement et est valide sans signature.

n.d. = nicht gemessen / not done / ne pas mesurée



DELO

QS-Priifprotokoll

Test report / CoA
Proces-verbal d'essai

TYP:
Type:
Type:

Chargennummer:
Batch number:
Numeéro de lot:

Delo-Artikelnr:
DELO-article no:
DELO-numéro d'article:

Delo-Auftragsnr:
DELO-order no.:
DELO-numéro d'ordre:

DELO-PHOTOBOND 4436 50 g

10541055

1543625

F121054/10541055

Priifkriterien Vorgabe Priifergebnis
Criterion Nominal value Test result
Criteres Requis Résultat du contréle
Verunreinigungen: keine OK
pollution: no
pollution: non
AA-QK 08 optisch
Form: homogen OK
form: homogeneous
forme: homogene
AA-QK 08 optisch
Farbe: schwach gelblich, klar OK
colour: slightly yellowish, clear
couleur: faiblement jaunatre, limpide
AA-QK 08 optisch
Viskositat 350+-100 mPas 303
viscosity
viscosité
AA-QK 06 Brookfield
Druckscherfestigkeit Glas/Glas >15 MPa 21,06
compression shear strength glass/glass
resistance de cisaillement sous compression verre/verre
DELO-Norm 5 DSF
Druckscherfestigkeit PC/PC >8 MPa 16,29
compression shear strength PC/PC
resistance de cisaillement sous compression PC/PC
DELO-Norm 5 Druckscherfestigkeit an einschnittig iiberlappte
Shore Héarte D 40+-5 45
Shore hardness D
dureté Shore D
DIN 53505 Shore
IR-Spektrum: entspricht OK
IR-spectrum: correspond with
spectre rayon infrarouge: correspond
AA-QK 27 IR
Freigabe: Ja Priifer: Linda Brychta Priifung beendet: 21.05.14
Release: Examiner: Date of control:

Accord d'homologation:

Contréleur:

Date de contrdle:

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

This document has been produced electronically and is valid without a signature.
Co dnriiment aat réalied antnmatinniamant ot act valide cane cinnatura
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ATTN:RITM4794

Irina Samoylova

Seilorinkatu 1 B, Gates 20-22
00980 Helsinki

FINNLAND

DELO

Abnahmepriifzeugnis
Inspection Certificate
Certificat de réception

nach
according to
selon DIN EN 10204-3.1
Ilhre Bestellung:
EMAIL ALEXANDER KRAVTSOV /
Lieferschein 1244075
Datum 21.08.2014
Pos. | Artikel Menge Chargen-/Seriennummer
in VE
6 3989560 3 10340666 3VE
DELO-DUOPOX AD895 1000 g
VE=K A700g/K. B300g
Transport:
Temperatur bei 0 bis + 35°C; kurzzeitige Uber- oder
Unterschreitung des Temperaturbereichs
zulassig;Gefahrgut
2 1549625 1 10741534 1VE
DELO-PHOTOBOND 4496 50 g
VE = 5 Flaschen a 50 g/45 mi
Transport:
Temperatur bei 0 bis + 35°C; kurzzeitige Uber- oder
Unterschreitung des Temperaturbereichs
zulassig;Gefahrgut
3 1543625 2 10541055 2 VE
DELO-PHOTOBOND 4436 50 g
VE = 5 Flaschen a 50 g/50 mi
Transport:
Temperatur bei 0 bis + 35°C; kurzzeitige Uber- oder
Unterschreitung des Temperaturbereichs
zulassig;Gefahrgut

wir bestatigen hiermit, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht. Die
Zusammensetzung des Ausgangsmaterials sowie der Herstellungsprozef? wurden nicht gedndert. Wahrend
des Herstellungsprozesses wurden keine weiteren Stoffe in das Ausgangsmaterial eingebracht.

Im Anhang finden Sie die Priifergebnisse aus der laufenden betrieblichen Priifung.

Abnahmeprifzeugnis * Inspection Certificate « Certificat de réception | 1244075

DELO Industrie Kiebstoffe
GmbH & Co. KGaA
DELO-Allee 1

86949 Windach - Deutschland
Augsburg HRB 23874

Telefon +49 8193 9900-0
Telefax +49 8193 9900-144
info@DELO.de - www.DELO.de

Geschéftsflihrer:

Dr.-Ing. Wolf-D. Herold
Dipl.-Ing. Sabine Herold
Aufsichtsratsvorsitzender:
Tobias Engelmann

USt.-IdNr. DE 129737940
USt.-Nr. 125/115/60568

Komplementar:
praeconius GmbH
Augsburg HRB 20536

HypoVereinsbank Landsberg

BLZ 720 200 70 - Kto. 61 10 30 42 75
IBAN: DES5 7202 0070 6110 3042 75
SWIFT (BIC): HYVEDEMM408

Sparkasse Landsberg-DieBen

BLZ 700 520 60 - Kto. 22 79 sps
IBAN: DE49 7005 2060 0000 0022 79 zertifiziert
SWIFT (BIC): BYLADEM1LLD nach
Postbank Miinchen ISO
BLZ 700 100 80 - Kto. 1 79 88 28 01

IBAN: DEO6 7001 0080 0179 8828 01 9001:2008
SWIFT (BIC): PBNKDEFF
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Herewith we confirm that the delivery is in accordance with your order. The contents of the product material as well as
the production process has not been changed. No other materials had been added to the product during the
manufacturing process.

Please find enclosed the test results of our current quality control.

Nous confirmons que les accords de livraison sont conformes auprés de la réception de commandes. L'ensemble des
charges de départ autant que le procés de production n'ont pas été changés. Pendant le procés de production il, n'y eu
aucun changement de su

Vous trouverez ci-joint les certificats de conclusion des test en cours.

Dieses Abnahmeprifzeugnis wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giltig

This Inspection Certificate has been produced electronically and is valid without a signature
Ce Certificat de réception est réalisé informatiquement et est valide sans signature

DELO Industrieklebstoffe GmbH & Co. KGaA
Stefan Eser

Leiter Qualitatskontrolle

Quiality Assurance Manager
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Geschéftsflhrer:

DELO Industrie Klebstoffe
GmbH & Co. KGaA
DELO-Allee 1

86949 Windach - Deutschland
Augsburg HRB 23874

Telefon +49 8193 9900-0
Telefax +49 8193 9900-144
info@DELO.de - www.DELO.de

Dr.-Ing. Wolf-D. Herold
Dipl.-Ing. Sabine Herold

Aufsichtsratsvorsitzender:

Tobias Engelmann

USt.-IdNr. DE 129737940
USt.-Nr. 125/115/60568

Komplementar:
praeconius GmbH
Augsburg HRB 20536

HypoVereinsbank Landsberg

BLZ 720 200 70 - Kto. 61 10 30 42 75
IBAN: DE95 7202 0070 6110 3042 75
SWIFT (BIC): HYVEDEMM408

Sparkasse Landsberg-DieBen

BLZ 700 520 60 - Kto. 22 79

IBAN: DE49 7005 2060 0000 0022 79
SWIFT (BIC): BYLADEM1LLD
Postbank Miinchen

BLZ 700 100 80 - Kto. 1 79 88 28 01
IBAN: DEO6 7001 0080 0179 8828 01
SWIFT (BIC): PBNKDEFF
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